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Des fibres de différentes natures peuvent étre intégrées au béton, Leur réle est de

renforcer l'action des armatures traditi lles en s'opp a la propag des
microfissures.

Nature des fibres
Il existe trois grandes familles de fibres

Les fibres métalliques : acier / inox / fonte

Les fibres minérales : verre / carbone

Les autres fibres : polypropyléne / polyamide / acrylique / mélange polypropyléne-polyéthyléne/ kevlar /
aramide

Role des fibres

Selon les fibres utilisées (forme et nature), leur dosage, et les ouvrages auxquels elles sont incorporées, ce rdle
se traduit par des améliorations relatives a :

la cohésion du béton frais

la déformabilité avant rupture

la ductilité et la résistance post fissuration

la résistance aux chocs, a la fatigue, a l'usure, a I'abrasion

la résistance mécanique du béton aux jeunes ages

la réduction des conséquences du retrait par effet de couture des fissures
la tenue au feu

la résistance a la traction par flexion
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